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Corso di
Ingegneria delle Superfici

Obiettivo del corso

Il corso e finalizzato all'acquisizione delle conoscenze
fondamentali per la «progettazione» delle superfici, per la
scelta delle tecnologie di modifica e dell’analisi delle sue
proprieta.

Enfasi e posta sulla descrizione delle tecnologie innovative
volte all'ottenimento di proprieta di superficie differenti da
quelle del materiale base e tali da conferire al manufatto
particolari proprieta funzionali.
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| contenuti

Energia superficiale, definizione e determinazione. Bagnabilita, adesione.
Trattamenti superficiali di materiali inorganici ed organici.

Deposizione fisica da fase vapore (Physical Vapour Deposition):
Evaporazione sotto vuoto, Sputtering, Bombardamento ionico. Esempi di
applicazioni industriali: metallizzazione dei film per imballaggio, riporto di
film sottili, riporti duri.

Deposizione chimica da fase vapore, Chemical Vapour Deposition (CVD),
attivazione/deposizione assistita da plasma. Esempi di applicazioni
industriali: deposizione di strati barriera su film per |I'imballaggio,
verniciatura dei materiali polimerici, riporti diamond-like, sintesi di
“polimeri” via plasma, rivestimenti emocompatibili, bioadesione,
rivestimento di lenti a contatto. Rivestimenti nanostrutturati.

Cenni di corrosione e protezione dei materiali
Trattamenti superficiali del titanio e dell’alluminio.

Tecniche indagine superficiale: XPS, SEM, TEM, misura dell'angolo di
contatto, misura della rugosita, AFM, valutazione dell’adesione, misura
dello spessore di film sottili.

Nell'ambito delle attivita del corso, sono previste visite presso aziende del
settore
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Pretrattamenti per la modifica della
superficie

Analisi tato della superficie prima del
trattamento: I'esempio di un metallo

1. Surface contamination (dust, oil,
grease, ...)

=== 2. Absorbed film (moisture)

D \ 3. Oxide layer, e.g. rust on steel




Una possibile sequenza di operazioni da
effettuare per la modifica della superficie
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